PC L

PESOS MUESTRA DE HIERRO FUNDIDO BARNIZADO CON ASIDERO

AUMAS"®

Rev. 0.0

DESCRIPCION

Hierro fundido barnizado HT150
Resistencia a la traccion (MPa) = 150w
Estructura: hierro fundido perlitico (grafito laminar + ferrita).
Composicion (%): C:3.46-3.54
Si: 0.51 - 0.57
Mn: 2.12 - 2.49
Certificable en clase M1 segin OIML R111-1.
Maletin de transporte de aluminio con asa

(opcién bajo pedido).
VALOR NOMINAL kg TOLERANCIA DIMENSIONES
+250 mg (M1) 152 x 77 x 84 mm
+500 mg (M1) 193 x 97 x 109 mm
+1000 mg (M1) 234 x 117 x 139 mm
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Section: A-A
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@ 5 kg 150 | 152 75 77 84 36 30 6 19 66 5
K 10 kg 190 | 193 96 97 109 46 38 8 25 84 6
9 20 kg 230 | 234 | 115 | 117 | 139 61 52 12 29 109 8
OPCIONES BAJO PEDIDO
DESCRIPCION PESOS MUESTRA
. 5kg
Maletin de transporte 10 k
de aluminio con asa. 9
20 kg

La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imdgenes sin previo aviso.
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